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POLPRODUKTY Z ALUMINIUM

e Watki z aluminium homogenizowane
Ekstruzja wg norm europejskich: EN 755-9; EN 12020.
Jakos¢ przydatna do anodowania dekoracyjnego.
Dostepne gatunki: 6060, 6063, 6082, 6005A.

Srednica watka: 127mm, 145mm, 178mm, 190mm.
Dtugos¢: L-6m +/- 10mm.

Homogenizacja: temperatura homogenizacji 560-590 C przez 4 godziny -0/+2 h. Dalej chtodzenie do temperatury 250 C- 1,5 h, nastepnie do temperatury
50 C wciggu 2 h.

Krzywizna: max. 3mm na metr w dowolnym punkcie, nie wiecej niz 12mm na catej dtugosci.
Jakos¢ powierzchni: czysta, gtadka, bez wzerdw i zendry. Materiat wolny od utlenionych elementdw, korozji.
Opakowanie: watki umieszcza sie na drewnianych podktadach po 3 szt. spiete plastikowg tasma w 5-8 miejscach.

Forma opakowania: Przyktadowy sktad chemiczny:
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